
OL 133 Odborná laboratoř betonových konstrukcí 

Pořadové 
číslo 

Přesný název  
zkušebního postupu/metody 

Identifikace  
zkušebního postupu/metody    Předmět zkoušky 

133/1 Stanovení pracovního 
diagramu v tahu ohybem 

ČSN EN 12390-5 Beton 

133/2 Stanovení množství 
ocelových drátků  

IZP 133-02/2007 Ztvrdlý drátkobeton 

133/3 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 12390-3 Beton 
133/4 Stanovení pevnosti 

v příčném tahu 
ČSN EN 12390-6 Beton 

133/5 Stanovení sečnového 
modulu pružnosti 

ČSN EN 12390-13 Beton 

133/6 Stanovení objemové 
hmotnosti 

ČSN EN 12390-7, mimo čl. 
6.1, 6.3, 6.4, 6.5 a 6.7 

Ztvrdlý beton 

 




